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Hinweis: Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die aufgefuhrten Prifgegenstande.

Objekt:

Auftraggeber:

RZO Volketswil

RZ0O AG Recycling Ziiri Oberland

Auftrag-Nr.: 0722-11-19

Labor-Nr.: 12102/11

Bezeichnung der Probe:

Ort der Probenahme:
Probenahme durch:

RC-Kiesgemisch B 0/45
Depot RZO Volketswil

Consultest AG

Datum Probenahme: 13.12.2011
Eingangsdatum: 13.12.2011
Prufdatum: 14.12.2011

Anteil < 0.063 mm:

SN 670 119-NA

3.4 Masse-%

Wassergehalt EN 1097-5; -

Frostbestandigkeit: ist nachzuweisen

Korngrossenverteilungsbereich 0/45  sN670119-NA
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<0.002 mm 0.002 - 0.06 mm 0.06 - 2 mm 2-60 mm > 60 mm
Bemerkungen: -

3301 PB EN, V03.10
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